Pytanie:

Czy zamiast skuwania ptytek na podtodze w pomieszczeniu kottowni mozna zastosowaéinng
technologie?

Odpowiedzi:

Z uwagi na wystepujace zabrudzenia jakie wystepujg na ptytkach w kottowni (kamien kottowy,
wykwity solne, slady po korozji elementéw metalowych)ich oczyszczenie moze byébardzo ktopotliwe.
Jezeliudasie to wykonaé, to moznadopusci¢inng technologie polegajgcag na potozeniu nowej warstwy
ptytek na starg z zastrzezeniem zastosowania zaprawa sczepnej. Nalezy pamietaé, zeby wszystkie
materiaty (poza zaprawg sczepng takze grunty, zaprawy klejowe, fugiitd.) byty w systemie jednego
producentaizgodnie z wytycznymiproducenta zastosowane.



